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Warmgewalzter Bandstahl - GrenzabmaRe und Formtoleranzen; Deutsche und
Englische Fassung prEN 10048:2026

Hot-rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape; German and

English version prEN 10048:2026

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiiisnisisssnsisssssnssissssssssssssssssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sess sasnss sasassssssas snsssassnsssasasss 6
1 ANWendungSDereiCh. .. ———————————————————— 7
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 8
3 3= o 8
4 Vom Kiufer bereitzustellende Informationen........mmsssssss s 9
4.1 Obligatorische ANGaben ... —————————————————— 9
4.2 L0010 0] 4, 9
4.3 5720 1] 1) ] 10
5 93 ) i1 1] ) L 10
6 110 =L 0] U a1 0= o . 10
6.1 B F e 14 =) 1T 10
6.2 L0300 110 1 D 1 ) 11
6.3 Toleranzen fiir Mittelbandstahl, das zum Kaltwalzen bestimmt ist.........ccccccnnmisniennsninnseninnn. 13
6.3.1 DickenSChWanKUNGEN ....cuuismsmssmsmsmsssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnsssnssssssnssssnsssns 13
6.3.2 Toleranzen fiir die BOMDI€IrUNG ..o s 13
6.4 Toleranzen fill die Breite...... i mmiiininsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasssssssnssnassses 13
6.5 Liange und Langentoleranzen fiir Zuschnitte........ccummmmmmsssssssssssss 14
7 200 3 00 ) oz /) 16
7.1 Seitengeradhelt.... i —————————————————————————————————————— 16
7.2 Toleranzen hinsichtlich der RechtwinKIligKeit ... 16
8 L LTy ) o 16
8.1 D )T 16
8.2 33 0 ) 17
8.3 Seitengeradheit.. . ————————————————————————————__— 17
9 T 2= Tl LD 17

Anhang A (normativ) Kategorien der Warmumformbarkeit bei erh6hten Temperaturen und

Einstufung der StAhle ... s sssassssssasasss
A1 Stahlsorten und zugeordnete KategOorien ...
Anhang B (informativ) Verfahren zur Bestimmung der Warmumformbarkeit bei erhéhten

B 0= 10000 G 01D =
B.1 00D 0 010
B.2 Auf der Literatur im Literaturverzeichnis basierendes Verfahren...........

B.3 Verfahren zur Bestimmung des Warmumformwiderstands bei erhohten Temperaturen

und Dehnungsraten — Erweiterung der DIN 50106.........cccucrnmmsmsmssssmsssessssssssssssssssssssssssesssssssssnssass
330 200 T V1 =3 T ) o LT
B.3.2 Zusitzliche Anforderungen an den Prifaufbau.......issssssssssas
B.3.3 Zusatzliche Anforderungen an das Priifverfahren ...,
B.3.4 Priifbericht (zusdtzliche Angaben).......cimmmmm————————————————
L L LD g 00



Bilder

Bild 1 — Messung der Seitengeradheit........mm s ————————————————— 17
Tabellen

Tabelle 1 — Anwendungsbereich ... ——————————————————— 7
Tabelle 2 — Toleranzkategorien (zur INformation) ... ————————————— 11

Tabelle 3 — Dickentoleranzen fiir Mittelbandstahl und Blechzuschnitte von Stihlen mit
normaler Verformungsbestandigkeit bei erh6hten Temperaturen — Kategorie A.........cce..... 11

Tabelle 4 — Dickentoleranzen fiir Mittelbandstahl und Blechzuschnitte von Stihlen mit
erhohter Verformungsbestindigkeit bei erhdhten Temperaturen — Kategorie B.........cce..... 12

Tabelle 5 — Dickentoleranzen fiir Mittelbandstahl und Blechzuschnitte von Stihlen mit hoher
Verformungsbestiandigkeit bei erhohten Temperaturen — Kategorie C.......c.coucrmsmsmesnsssssscsens 12

Tabelle 6 — Dickentoleranzen fiir Mittelbandstahlund Blechzuschnitte von Stihlen mit sehr
hoher Verformungsbestandigkeit bei erhéhten Temperaturen — Kategorie D...........ccouisunee. 12

Tabelle 7 — Toleranzen fiir die Bombierung bei Mittelbandstahl, das zum Kaltwalzen bestimmt

R 13
Tabelle 8 — Toleranzen fiir die Breite bei Erzeugnissen mit WalzKanten ... 14
Tabelle 9 — Breitentoleranzen fiir Produkte mit beschnittenen Kanten........n. 14
Tabelle 10 — Toleranzen bei NeNnNIANgeN.... ..o 16
Tabelle A.1 — Stahlsorten und zugeordnete Kategorien......sssssss 18



		2026-07-18T11:03:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




