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Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen - Analyse von unlegierten und niedrig 
legierten Stählen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma - Bestimmung von Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (gesamt) und Sn 
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