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DIN EN ISO 16120-3:2011-10 (D) 
 
 
Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen - Teil 3: Besondere Anforderungen an 
Walzdraht aus unberuhigtem und ersatzunberuhigtem Stahl mit niedrigem 
Kohlenstoffgehalt (ISO 16120-3:2011); Deutsche Fassung EN ISO 16120-3:2011 
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