DIN EN 10152 Berichtigung 1:2012-02 (D)

Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen
- Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10152:2009, Berichtigung zu
DIN EN 10152:2009-07; Deutsche Fassung EN 10152:2009/AC:2011

Inhalt Seite
1 ANAEIUNG ZU 6.9.2........coueereeiieetitceeseses s seess e sas e se s sse s s be s sas s sae s saeesasesbe e sesesaeseeaenssasanesenssasnnnsenes 2
2 ANderung zu ANRANG A, A4 8).......c.coucuiueieeceeseeee s sssesss s sesss s ssssssse st sssssssessssssssssssensssssssssssssaes 2



		2026-05-21T13:18:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




