DIN EN 10268:2013-12 (D)

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahlen mit hoher Streckgrenze zum
Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN

10268:2006+A1:2013

Inhalt Seite

2oL e 3
1 N V7T 4 Lo BT Vo T o 7= o =T 1o o P 4
2 Normative VErWEISUNQGEN ... iiiccsmir s e sms e s e s s s e e e s s e mmnn e e e e n e nmnns 4
3 = o = 5
4 = 2= 1 4T 11T ' 5
5 ANTOrderUNQGEN.....c e ————————— 6
5.1 Erschmelzungsverfahren des Stahls und Herstellungsart ...........ccccoviiiiiniiiiiiennsee, 6
5.2 Chemische ZusammenSetZUNG.........ccceiiiiniiiininsir e 6
5.3 LI T=Y = 0T T 6
5.4 Mechanische EigensChaften .......... .. ms e s mm e e e e e e 7
5.5 Oberflachenbeschaffenheit ... 9
5.6 Eignung zu OberflachenUberZUgen............ccccceiiiiiiisccsseerre s sssssere e s s ss s ssssse s e s e essnsssssmsssessessnssnnnns 10
5.7 EST o2 0 T =Y L= [ 10 oY [ SR 10
5.8 LB 1= e I o (=T o T =Y o 10
6 T 0] T 10
6.1 LT 1= 4 =Y 3 = 10
6.2 Prifeinneiten....... .. e nnnnnnnnn 10
6.3 Anzahl der Priifungen ... 1
6.4 [ 0] 7= 0 F=1 0 1 = 1
6.5 Prifverfalren........ . nnn s nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1
6.6 (04 =1 T o] 4 TN Y 4 1 £ PR 1
6.7 WiederholungSpriufUngen........c. i ssscccsssene s s e s ss s sssss e e e s s s s s sssnmn e e e s se s s s snmn e s e ennsnannmenenees 1
6.8 [ A1 07T o3 0 =1 4 e [T e 1= o PSSP 1
7 KeNNZEICANUNG ..o s s r e e s sa s sann R e e e e s ea s s annns 12
71 Erzeugnisse in Walzbreiten > 600 MM ... s mmn e 12
7.2 Erzeugnisse in Walzbreiten < 600 MM ........ccccciiiiiiiiiiimiirr s s annns 12
8 YT 40T T (U] T 12
9 == 1= = Lo 11T T 1= o 12
10 Bestellangaben ... —————————— 12
LiteratUrNiNWEISE...... s s s sn s nsnsnsnnnsssnsssnnnnnsnnnnnnnnn 13



		2026-06-15T07:01:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




