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Stahle und Nickellegierungen fur Befestigungselemente fir den Einsatz bei erhohten
und/oder tiefen Temperaturen; Deutsche Fassung EN 10269:2013

Inhalt Seite
T o o 3
1 AnwendungsbereiCh ... ————————————— 4
2 Normative VErweiSUNQGEN ........cciiciiiiiiiisieinsis s s s sssss s sssss s s s sss s s s sss s s e sns s snsnnnsnnas 4
3 Begriffe i —————— 5
4 - MaBe und GrenzabmaBe .........ccccoicceceriresserirssreessssne e ssssnr e s ss s e e s ssssme e s sss e e e ssssnneeeessnneeeensanennsans 5
5 1B T=1=1 o L= = o1 o] 4 1 F ] s Vo R PSS 6
6 Einteilung und BezZeIiCANUNG ...t sssr e sssn e snme e e e e e e s 6
6.1 0= ] 11T T 6
6.2 BEZEIChNUNG ...t 6
7 Bestellangaben ... —————— 6
71 Verbindliche ANGAaben ... ———— 6
7.2 L0 ] o1 e 1= N 7
7.3 BestellDeISPiel .....cccciiiiiiiciccccercr s —————————————————————————————— 7
8 2N 1 e e 1= 0T ' =Y o SR 7
8.1 - Erschmelzungsverfahren ........... it ssmr e s e 7
8.2 Lieferzustand ... 8
8.21 N 1o 1= 5 0 T= T =N 8
8.3 Chemische ZusammenSetZUNG ... e 8
8.4 Mechanische Eigenschaften ... s 8
8.5 - Oberflachenbeschaffenheit ..........ccccoiiiiiiniinii e ——— 9
8.6 - Innere Beschaffenheit ............oo e 9
9 1 {0 T 9
9.1 Arten der Priifung und Prifbescheinigungen ... 9
9.2 Durchzufiihrende Priifungen ...........oooimiiiiiimiinieresseee e sse e s sss e ess e e e smse e s sme e s smnnes 10
9.3 WiederholungSprifuUnNgen ... ccciiimiiiiiccccecerer s sssmse s s s sssms e s e e s s s smnn s e e e e s sns s snmnnenees 10
10 Probenahme ...t ——————— 10
10.1 Prifumfang ... 10
10.2 Auswahl und Vorbereitung der Probenabschnitte und Proben ............cooocimiinniiccccceeens 1

1 e Y=Y o - 10T =Y o 1

111 =+ Chemische ANAIYSEe ...t ———— 1

11.2 L = L (=T o] T {1 ' 11

113 Zugversuch bei Raumtemperatur ... ——— 1

1.4 - Zugversuch bei erhohter TeMPeratur ............cooorcocirirecciirrrere s mne s 1

11.5 Kerbschlagbiegeversuch ... s s ssn e s smn e e e en s nmnnns 1

11.6 85T 030 153 4o T30 ad (11 {01 T =T o PSP 12

12 KeNNZEICANUNG ...t e 13

Anhang A (informativ) Anhaltswerte fiir einige physikalische Eigenschaften ...........cccocvcciiiiiiininncnes 32



Anhang B (informativ) Hinweise zur Warmebehandlung .........cccccciiiiiminiiinnssnss s 34

Anhang C (informativ) Anhaltswerte fiir die 1 % (plastisch)-Zeitdehngrenze und die
=1 53 = T =53 T |1 36

Anhang D (informativ) Anhaltswerte fiir Relaxationseigenschaften .........ccccccoecciiiiminncccccccceneeennne, 43

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 97/23/EG .......cccooiiiiicicicmmrnnnnsssccceceeeneens 47

LiteratUrNINWEISE ....c.iiieeeiiiieiiiiiiiiiiree i rrsss i rres s st rsss s rreass s ranssasrasssssransssssaansssraanssssranssssssnansssrsmannsssrennssnsnnnan 48



		2026-07-12T04:03:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




