DIN EN 10222-5:2017-06 (D)

Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehalter - Teil 5: Martensitische, austenitische
und austenitisch-ferritische nichtrostende Stahle; Deutsche Fassung EN 10222-
5:2017
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