DIN EN 10277:2018-09 (D)

Blankstahlerzeugnisse - Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN
10277:2018

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 4
1 AnwendungsbereiCh. ... ————————————_———_———_—_—_———_— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o ssssssssssss s s s s s s s s s 5
3 BEGIIff@ o 6
4 Einteilung und BeZeiChNUNE ... sssssssssssssssssssssssssseses 7
4.1 00 0L L0 7
4.2 273 T 11010 7 7
5 3T =3 BTt 1= o 8
51 Verbindliche ANGAbDen ... s s s s sssasssssssssssssssassssssassssssssasss 8
5.2 Optionen/andere erginzende oder besondere Anforderungen........omsmssssssssssssssssssssssssnss 8
5.3 3 =3 0T 1] ) () 9
6 5 I0) W =Y U TA<) 21 1) o =Y o 9
6.1 AlLGEIMEINES ....cuccicrisirs iR SRR AR AR AR AR AR AR A AR AR AR AR AR RS RS RE R R R RE AR RS 9
6.2 Wiarmebehandlung und Oberflichenausfithrung bei der Lieferung ..., 9
6.3 UL Tud 5720 g (0 1o 2= 1 ) 9
7 W 0100 a0 =) 00T 10
7.1 Chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften und Héartbarkeit .........cccusesesesesnsens 10
7.2 522 0 0 1< 0 7= 1 oS L 11
7.3 30 ) 170 0 ) 11
7.4 Nichtmetallische EINSCHITSSE ....ccciiiiiiiiiniisiississssessssssssssssssssssssnsssnssssssssssssssmsssmssssssssssnsssmssssssnssnsssssssssnns 11
7.5 INnere BeSCRaffeNNEIt......occiiciiiiisiiisiissssimsssssssss s ssssssssssssss sssmssssmssssssssss sessssasss sasnssssnsssansasnssasnssasnssusnnsssnsssnns 11
7.6 0011050 1 1 L 12
7.7 Mafle, Grenzabmafie und FOrmtoleranzen ... 12
7.8 OberflichenbeschaffeNNeit ... ... ————————————————— 12
8 o0 3 0 13
8.1 Priifungen und Art der Priifbescheinigungen ... 13
8.2 o 1T LD 00 4 13
8.3 SPEZifiSChe PriUfUnE ... s e s s 13
9 o 0T 7=Y 21 1 1 =D o T 14
9.1 ChemiSChe ANALYSEe ... s e R R e AR R AR R RS 14
9.2 MechanisSche Priifung ... s 14
9.3 Nachweis der Harte und HArtbarKeit........cciiimimminmnnesisssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 15
9.4 Priifung der MafBe ....cciimsmsmsmsmssmsmsmsmssmsssmssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssssssssseasssssssssssassessassasseasssssssssssssensnass 15
9.5 WiederholungsSprifUungen ... s s s s ssss s 15
10 Markierung und Kennzeichnung........ccommmmmsssssssssssssssssssssssssssssss 15
Anhang A (informativ) Stahlsorten und deren chemische Zusammensetzung nach EN 10025-2,

EN ISO 683-1, EN ISO 683-2, EN ISO 683-3 und EN ISO 683-4........ccconimminmmimmnsmmsnmssmssssssssssssssssssssnsssns 40
Anhang B (normativ) Mafd3geblicher Wiarmebehandlungsquerschnitt fiir die mechanischen

00 7o 1 Tl b 1) o, 46
Anhang C (normativ) Ergianzende oder besondere Anforderungen........mmmmssmmsssssssssssssssssssssssssses 49
Anhang D (normativ) Verfahren zur Ermittlung der Geradheit ........coummmnnmsss 51



Anhang E (informativ) Bezeichnung der Stihle in dieser Norm und vergleichbarer Sorten in
anderen BezeichNUngSSYSteMEeN ...

I8 =Y s LD o8N]



		2024-05-08T06:21:49+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




