
 

   - 1 -

DIN EN ISO 9443:2018-11 (D) 
 
 
Oberflächengüteklassen für warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht (ISO 
9443:2018); Deutsche Fassung EN ISO 9443:2018 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Bestellangaben und Bezeichnung ................................................................................................................... 6 
4.1 Bestellangaben ...................................................................................................................................................... 6 
4.2 Bezeichnung ........................................................................................................................................................... 6 

5 Anforderungen ...................................................................................................................................................... 6 

6 Prüfung .................................................................................................................................................................... 7 
6.1 Allgemeines ......................................................................................................................................................... 7 
6.2 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 7 
6.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
6.2.2 Verfahren zur Erkennung der Ungänzen ...................................................................................................... 7 
6.2.3 Verfahren zur Messung der Tiefe der Ungänzen ........................................................................................ 8 
6.2.4 Fertigungsprüfung an Versuchslosen ............................................................................................................ 8 

7 Ausbesserungen .................................................................................................................................................... 8 

Anhang A (informativ)  Richtlinie für die anzuwendenden Oberflächengüteklassen ................................11 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................12 
 


		2026-07-10T03:26:04+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




