
 

   - 1 -

DIN EN 10250-2:2022-07 (D) 
 
 
Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine Verwendung - Teil 2: Unlegierte 
Qualitäts- und Edelstähle; Deutsche Fassung EN 10250-2:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Chemische Zusammensetzung ......................................................................................................................... 4 
4.1 Schmelzenanalyse ................................................................................................................................................ 4 
4.2 Stückanalyse .......................................................................................................................................................... 4 
5 Wärmebehandlung .............................................................................................................................................. 5 
6 Mechanische Eigenschaften .............................................................................................................................. 5 
6.1 Schmiedestücke im normalgeglühten, normalgeglühten und angelassenen sowie im 

vergüteten Zustand .............................................................................................................................................. 5 
6.2 Schmiedestücke im weichgeglühten Zustand (Stähle C45, C55 und C60) .......................................... 5 
Anhang A (informativ)  Wärmebehandlung ............................................................................................................... 9 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................10 
 


		2026-06-09T11:25:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




