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Verpackungsblech - Flacherzeugnisse aus Stahl für die Verwendung in Berührung 
mit Lebensmitteln, Produkten und Getränken für den menschlichen und tierischen 
Verzehr - Verzinnter Stahl (Weißblech); Deutsche Fassung EN 10333:2024 
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