DIN EN 10092-2:2004-01 (D)

Warmgewalzte Flachstabe aus Federstahl - Teil 2: Gerippter Federstahl - MaRe,
Formtoleranzen und GrenzabmaRe; Deutsche Fassung EN 10092-2:2003

Inhalt

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

GrenzabmaRe und Formtoleranzen ..........
D 1Ted (3N { SR
Breite (b) ..ccccccviririecre e
1= 1 Vo [ {0 TSP
Geradheit () .ccccrrerriicirmerrerer e
Konvexitat und Konkavitat ........cccccccceeeeens

Seitliche Versetzung von Rille und Rippe

MESSUNG ..oovirerrrirere e
Dicke und Breite ......ccccceeeeeiiiiiireeenccinneeeeeees
I [ o T
Geradheit ........cooovireeeiciii e,
Konvexitat und Konkavitat ........cccccceeeeennn

Seitliche Versetzung von Rille und Rippe



		2026-04-19T21:51:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




