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Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten
Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO/DIS 1183-1:2018); Deutsche und Englische Fassung prEN
ISO 1183-1:2018

Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1:
Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO/DIS 1183-
1:2018); German and English version prEN ISO 1183-1:2018

Inhalt Seite
| 2000 0 0B R0 (LT Y0 o) o o 3
2002 o 0] 4
1 ANWenduUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIWeISUNGEN ... s s st st sn s snassmssmsssas s ansnans 5
3 3= o 5
4 30 1 10 B0 0 1T =) (=) 1 6
5 T2 2 11 o) 6
51 Verfahren A — Eintauchverfahren ... 6
5.1.1 PriifeinriChtung.....cimimisnnissssssssssss s s sssss s ssssssssssssssssssssssssssms s sesssassnsnsms s ses 6
5.1.2 EintauchfliiSSIGKEIL .ccovuirrsirrrrsisisssssisssmssssssssssssssss st s s s e s s s 7
LS T T o (0] 01 10y 1) 7
LS I S D 21 oo 01101 o 1 7
5.2 Verfahren B — Verfahren mit FliissigkeitSpyRKNOMmMEeter ... 9
5.2.1 Prifeinrichtung... 9
5.2.2 EintaucChflUSSIGKEIL ..ccocvirimrmrismsmsmsmssssmsmssssmsmsmssssnssssss s s s s s s ssss s sssssms s sms s sesssss s sms e 9
LT TN 5 (0] 01 £ 0]y 1) o 9
L0720 S D 110 oo 0¥ 310, 9
5.3 Verfahren C — TitrationSverfahren ... 10
LS T80 N 5 o123 111 g Cod 101D o 10
5.3.2 EintauchfliiSSIGKEIt ...coimsiimsirmsmsismsisnsssssmsssmsssssssssssssssssss s s s s s s es 10
LT T8 T o (0] 013 10 o 1) 10
LT 207 T D 21 oo 111D o 10
6 Korrektur hinsichtlich des Luftauftriebs.......c.cmmmmmmmsssssssssssssssssssssssmm 11
7 50 11 07 e 13
Anhang A (informativ) Fliissigkeitssysteme, die fiir die Verwendung beim Verfahren C geeignet

L 11 L 14
Anhang B (informativ) Korrektur hinsichtlich des Luftauftriebs .........u. 15
00 Lc) LD 010 0N T 17



		2026-05-15T03:01:10+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




