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Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prüfbedingungen für Folien 
und Tafeln (ISO/FDIS 527-3:2018); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 527-
3:2018 
 
Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and 
sheets (ISO/FDIS 527-3:2018); German and English version prEN ISO 527-3:2018 
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