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Kunststoffe - SpritzgieBen von Probekorpern aus Thermoplasten - Teil 4:
Bestimmung der Verarbeitungsschwindung (ISO/FDIS 294-4:2018); Deutsche und
Englische Fassung prEN ISO 294-4:2018

Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 4:
Determination of moulding shrinkage (ISO/FDIS 294-4:2018); German and English
version prEN ISO 294-4:2018

Inhalt Seite

EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsnsaisssnssisssssnsssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sesssassnss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
2002 o1 o 4
20 0 101 5
1 Anwendungsbereich. ... ———————————————_————_——_——_———_— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o s sssssss st s s smsas s sms s s s s s s s 6
3 BEGIIff@ o A 6
4 PritfeinriChtung.. .o e 8
5 10 11D ol 000 0 8
51 Konditionieren der FOrMIMASSE ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 8
5.2 Y 10 9 LA 22 T L ) 4, 8
5.3 Messung der FormwerkzeugtemPeratur ... s 10
5.4 Messung der FOrmmasSetemMPeratur......ummsmmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 10
5.5 Behandlung der Probekoérper nach dem Entformen ... 10
5.6 Messung der VerarbeitungssChWinAUung ... 10
5.7 NaChDehaNAIUNG ..ot A e R 11
5.8 Messung der NachSChwindung.......cosss——————————— 11
6 2 N = 111 11
6.1 VerarbeitungssChWINAUNG ... s sssssssssssssssssssssns 11
6.2 NaChSChWINAUNG. ... s 12
6.3 GeSAMESCRWINAUING.....cccriserarmsissrsesmssssssssssssssssss s s E AR AR RS E AR R AR R R R AR R R AR R RS 12
7 o0 1 VA 1] L0 ) 12
8 o0 01T {0 1) el 13
Anhang A (informativ) Bezugspunkte zur Lingen- und Breitenmessung.........ummm. 14
LIiteratuUrNINWEISE ...ttt A AR RS RS E R R R 15



		2026-05-14T20:07:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




