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Elastische und Laminat-Bodenbeläge - Bestimmung des Verhaltens bei einer 
nachgeahmten Verschiebung eines Möbelfußes (ISO 16581:2014); Deutsche und 
Englische Fassung prEN ISO 16581:2018 
 
Resilient and laminate floor coverings - Determination of the effect of simulated 
movement of a furniture leg (ISO 16581:2014); German and English version prEN ISO 
16581:2018 
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