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Kautschuk- oder kunststoffbeschichtete Textilien - Bestimmung des

Berstwiderstands - Teil 2: Hydraulisches Verfahren (ISO/DIS 3303-2:2019); Deutsche

und Englische Fassung prEN ISO 3303-2:2019

Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 2:
Hydraulic method (ISO/DIS 3303-2:2019); German and English version prEN ISO
3303-2:2019
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