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Elastische Bodenbelage - Bestimmung der MaRhaltigkeit und Schiisselung (vertikale
Verformung) nach Warmeeinwirkung (ISO/DIS 23999:2024); Deutsche und Englische
Fassung prEN ISO 23999:2024

Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and curling (vertical
deformation) after exposure to heat (ISO/DIS 23999:2024); German and English
version prEN ISO 23999:2024
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