DIN 8074:1999-08 (D)

Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - MaRe

Inhalt Seite
Yo T o 1
1 AnwendungsbereiCh ... ——————————— 2
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiiiiiiiisirs s inss s s s s sss s s sassss s s s ns s s snsasn s nss 2
3 DefinitioNeN ....cceiiiii i ——————— 2
4 WerkstoffbezeiChNUNG ... s s amn e e e e e e e s mnme e e e e s 2
5 Sicherheitsfaktoren ... ———————— 2
6 MaBe, BEZEIChNUNG ... e mn s e e e e e e 2
6.1 AuBendurchmesser, Wanddicken, S/ISDR-Reihen und Gewichte .........cccccniiiimiiiisininiiennnnnns 3
6.2 GrenzabmaRe der mittleren AuBendurchmesser und der Ovalitédten ........c.ccccovcrriiiieniniiennnn, 5
6.3 GrenzabmaBe der Wanddicken .........cccociimiinimiieme s s 6
7 Zulassige BetriebsUberdriiCKe ..........cccoomiiiiiiiicciimerrerr i ssscssssere e s s s ssssr e s e s ss s ssns s e e s essnssssmssenees 7
8 Li€ferart ...t 17
9 LY 0T 4= o3 51 0 LU oV 17
Anhang A (informativ) ErlAuterungen ... ———_—— 17



		2024-05-03T00:37:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




