DIN EN 13003-2:1999-06 (D)

Para-Aramid-Filamentgarne - Teil 2: Priifverfahren und allgemeine technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 13003-2:1999

Inhalt Seite
7o T T e 2
1 ANWendungSbereiCh ....... s 2
2 Normative VErweiSUNQGEN ... s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnnsnsnsnss 2
3 [ 1= T 11 4o 4 =T o 3
3.1 QualifikationSPrufung ... ————————————————— 3
3.2 AbNANMEPTUFUNG oo s anr e e 3
4 GarNMErkmale ... nnn e e e e e e e e e eaa e nnnns 3
4.1 Physikalische Eigenschaften ... s e e 4
4.2 Visuelle EigensChaften ... sssnr s sssss s e s s s nnne e e s mmmn e e e s 4
4.3 Sonstige VerbindUNQGeN ... s s s s ssss s s e s s s s s mm s e e e e e e sa s s nmmnn e s een s nnnns 4
5 L@ LU F= 13 = 1] o] T {0 ' 4
5.1 Probenahme und AbnahmekKriterien ... ————— 4
5.2 Priifung beim Hersteller ... 5
5.3 4= 3T | 5
6 =1 =T - T o 5
6.1 BT o T T2 (U] T 5
6.2 PackungskennzeiChNUNG ......ccciiceiiiiiiiiiiisi s s s s s ann e s 5
7 I T 1= U T V' 5
Anhang A (normativ) Para-Aramidfaser- Filamentgarne: Bestimmung der Langenunterschiede in

Lo T3 2= Led 0] =1 - T ¢ 4 -1 o S 6
AA1 AnwendungsbereiCh ... ————————— 6
A.2 D 1= T 11 o 6
A3 T T o 6
A4 L= - 1 6
A5 o o = o 6
A.6 [ 10T e 011 31 0 3 T S 6
A7 Berechnung und Angabe der ErgebnisSse .........ccccciiiiiiiiiiiiininisss s s s sssssssssssssssssssss s sssssssssenens 7
A.8 PrifberiCht ... 7
Anhang B (informativ) Priifzeugnis (Muster) fiir Para-Aramidfaser-Filamentgarne ........cccccccceviieccinncnens 8



		2026-06-14T05:59:20+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




