
 

   - 1 -

DIN EN 16245-2:2013-08 (D) 
 
 
Faserverstärkte Verbundwerkstoffe - Angabe von Werkstoffeigenschaften - Teil 2: 
Spezifische Anforderungen an Harz, Aushärtungssysteme, Zusatzstoffe und 
Modifizierer; Deutsche Fassung EN 16245-2:2013 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 5 
4 Inhalt einer Deklaration ......................................................................................................................... 7 
5 Spezifische Anforderungen an die Deklaration ................................................................................. 8 
5.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 8 
5.2 Deklaration für Harze ............................................................................................................................ 8 
5.2.1 Deklaration für ungesättigte Polyester- und Vinylesterharze ........................................................... 8 
5.3 Deklaration für Aushärtungssysteme ............................................................................................... 11 
5.3.1 Eigenschaften des Harz-Initiators ..................................................................................................... 11 
5.3.2 Eigenschaften des Harz-Beschleunigers/-Beschleunigungskatalysators .................................... 13 
5.3.3 Eigenschaften von Harz-Inhibitoren .................................................................................................. 14 
5.4 Deklaration für Harz-Zusatzstoffe/Modifizierer ................................................................................ 15 
Anhang A (normativ)  Unverstärkte/Klarharz-Gussformteile aus ungesättigten Polyestern und 

Vinylester ............................................................................................................................................. 17 
A.1 Kurzbeschreibung ............................................................................................................................... 17 
A.2 Prüfgeräte ............................................................................................................................................. 17 
A.3 Durchführung ....................................................................................................................................... 17 
A.3.1 Aushärtungssystem ............................................................................................................................ 17 
A.3.2 Vorbereitung der Befüllung des Formwerkzeuges .......................................................................... 17 
A.3.3 Härten ................................................................................................................................................... 18 
A.3.4 Entformen ............................................................................................................................................. 18 
A.3.5 Nachhärten ........................................................................................................................................... 18 
A.4 Probekörper ......................................................................................................................................... 19 
A.5 Qualitätssicherung und -steuerung ................................................................................................... 19 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 20 
 


		2026-04-29T04:21:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




