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Prifung von Kunststoffen - Bestimmung der Weichmacheraufnahme und der
Weichmacheraufnahmegeschwindigkeit in der Warme von Vinylchlorid-(VC-
)Polymerisaten - Teil 2: Statisches Verfahren

Inhalt

© NNN O o R W N =
N =

©©o
N =

10

Literaturhinweise

Anwendungsbereich...........ccocciiiiiiinennnn.
Normative Verweisungen ...........ccceeuniuneen
Begriffe ...
Kurzbeschreibung des Verfahrens..........
Anzahl der Bestimmungen..............cc.......
Probenahme.........ccccciimmrinieennnneee e

Priifgerate und Priifmittel..........................
Priifgerate.......cccccccvemrriiccccmeerennn s cseeeeeens
Priifmittel.......ccooonioi s

Durchfihrung........ccccocvvmmiiiiinnininninaen,

Auswertung........ccccecveeeninnenn e
Weichmacheraufnahme.........ccccccoiveenennnnes

Weichmacheraufnahmegeschwindigkeit

Priifbericht ...

Anhang A (informativ) Erlauterungen



		2026-06-24T16:46:10+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




