DIN EN 662:1995-01 (D)

Elastische Bodenbelage - Bestimmung der Schiisselung bei Feuchteeinwirkung;
Deutsche Fassung EN 662:1994

Inhalt Seite
1 AnwendungSber@iCh ... —————————— 2
2 DefiMIitioN ...oiiii it 2
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens.........ooicceiiiiiiiscccceceirssssssssssees s ss s ss s smsese s sessssssssms s s s s sssssssamssssensnas 2
4 Gerate und Werkstoffe ... 2
5 Probenahme und Herstellung ... 2
LS T4 o 5 7= T= 1 T | VT ' S 2
7 1013 11T T T S 2
T T3 = o 1o ' 2
9 PrifberiCht ..t 2



		2024-05-29T02:23:18+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




