
 

   - 1 -

DIN EN ISO 6383-1:2016-05 (D) 
 
 
Kunststoffe - Folien und Bahnen - Bestimmung der Reißfestigkeit - Teil 1: Hosenreiß-
Verfahren (ISO 6383-1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 6383-1:2015 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Bedeutung ............................................................................................................................................................... 5 

5 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 

6 Geräte ....................................................................................................................................................................... 6 

7 Probekörper ........................................................................................................................................................... 6 

8 Anzahl der Probekörper .................................................................................................................................... 6 

9 Prüfgeschwindigkeit ........................................................................................................................................... 7 

10 Konditionierung ................................................................................................................................................... 7 

11 Durchführung ........................................................................................................................................................ 7 

12 Auswertung der Ergebnisse .............................................................................................................................. 7 

13 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 
 


		2024-05-15T13:08:47+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




