DIN EN ISO 6383-1:2016-05 (D)

Kunststoffe - Folien und Bahnen - Bestimmung der ReiRfestigkeit - Teil 1: Hosenreil-
Verfahren (ISO 6383-1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 6383-1:2015

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 5
3 3= o 5
4 3T L 5
5 Kurzbeschreibung......s s 6
6 0 6
7 50 00T 07 30 g 1) o 6
8 Anzahl der ProbeKOIPET ....cuimmmmsmmsmsmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssssssssssssssassssssssassessssssssssasasssnses 6
9 PriifgeschwindigKeit ... —————— 7
10 30 1 10 D U0 0 (T =) o1 7
11 LD 1D 0T 4D g1 7
12 Auswertung der Ergebnisse ... 7
13 PIUDErICHE oo e 8



		2026-06-24T16:43:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




