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DIN ISO 458-2:1995-09 (D) 
 
 
Kunststoffe - Bestimmung der Torsionssteifheit von flexiblen Materialien - Teil 2: 
Anwendung für weichmacherhaltige Formmassen aus Homopolymerisaten und 
Copolymerisaten des Vinylchlorids (ISO 458-2:1985) 
 
 
Inhalt            Seite 
 
0             Einleitung ........................................................................................................................................... 2 
 
1             Anwendungsbereich und Zweck ..................................................................................................... 2 
 
2             Verweisungen auf andere Normen .................................................................................................. 2 
 
3             Meßprinzip .......................................................................................................................................... 2 
 
4             Geräte ................................................................................................................................................. 2 
 
5             Probekörper ....................................................................................................................................... 2 
 
6             Durchführung ..................................................................................................................................... 3 
6.1          Wahl des verwendeten Drehmoments ............................................................................................ 3 
6.2          Wahl der Temperaturen .................................................................................................................... 3 
6.3          Messungen ......................................................................................................................................... 3 
 
7             Auswertung der Ergebnisse ............................................................................................................. 3 
 
8             Prüfbericht ......................................................................................................................................... 3 
 


		2026-06-24T13:52:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




