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DIN ISO 458-2:1995-09 (D) 
 
 
Kunststoffe - Bestimmung der Torsionssteifheit von flexiblen Materialien - Teil 2: 
Anwendung für weichmacherhaltige Formmassen aus Homopolymerisaten und 
Copolymerisaten des Vinylchlorids (ISO 458-2:1985) 
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