
 

   - 1 -

DIN 16868-2:2016-10 (D) 
 
 
Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) - Teil 2: Gewickelt, gefüllt, 
allgemeine Güteanforderungen, Prüfung 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe und Symbole .......................................................................................................................................... 5 

4 Allgemeine Anforderungen ............................................................................................................................... 5 
4.1 Klassifizierung ....................................................................................................................................................... 5 
4.2 Werkstoffe .............................................................................................................................................................. 6 
4.3 Wandaufbau ........................................................................................................................................................... 7 
4.4 Beschaffenheit ....................................................................................................................................................... 7 
4.5 Referenzbedingungen für Prüfungen ............................................................................................................ 8 
4.6 Dauer an Betriebsstunden für die Ermittlung der Langzeit-Eigenschaften (x) ................................ 8 

5 Anforderungen ...................................................................................................................................................... 8 
5.1 Mechanische Eigenschaften .............................................................................................................................. 8 
5.2 Kennzeichnung ....................................................................................................................................................19 

6 Prüfung ..................................................................................................................................................................20 
6.1 Allgemein ..............................................................................................................................................................20 
6.2 Lieferzustand und Oberflächenbeschaffenheit ........................................................................................20 
6.3 Maße .......................................................................................................................................................................20 
6.4 Material und Wandaufbau ...............................................................................................................................20 
6.5 Mechanische Eigenschaften ............................................................................................................................21 

7 Qualitätssicherung .............................................................................................................................................21 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................22 
 


		2024-04-28T16:00:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




