DIN EN ISO 2507-2:2018-01 (D)

Rohre und Formstlicke aus Thermoplasten - Vicat-Erweichungstemperatur - Teil 2:
Priufbedingungen fiir Rohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem
Poly(vinylchlorid) (PVC-U) oder chloriertem Poly(vinylchlorid) (PVC-C) und Rohre aus
hochschlagzahem Poly(vinylchlorid) (PVC-HI) (ISO 2507-2:1995); Deutsche Fassung
EN ISO 2507-2:2017
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