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DIN EN ISO 13260:2018-01 (D) 
 
 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für erdverlegte Abwasserkanäle 
und -leitungen - Prüfverfahren zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen 
Temperaturwechsel und gleichzeitige äußere Belastung (ISO 13260:2010 + 
Amd.1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 13260:2011 + A1:2017 
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