DIN EN 1842:1997-11 (D)

Kunststoffe - Warmehartende Formmassen (SMC - BMC) - Bestimmung der
Verarbeitungsschwindung; Deutsche Fassung EN 1842:1997

Inhalt Seite
R0 o o 2
1 ANWendungSbereiCh ....... s 2
2 Normative VErweiSUNQGEN ... s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnnsnsnsnss 2
3 DefiNItioNeN .....coeiiiie e ————————— 2
4 VOITIChtUNGEN ..t n e rraa e s n e ane e nans 2
5 Probenahme und Konditionierung der FOrmmasse ...........ccconiimmminniemnesns s 3
6 g ] o =Y 1o o 1= S 3
7 [ 10T o2 0 11 31 3 T 3
8 Angabe der ErgebniSSe ... s s s nnnn 3
9 Prifbericht ... ———————— 3
10 GENAUIGKEIL .ooieeieiiieer i ————— 3



		2026-07-10T21:44:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




