
 

   - 1 -

DIN EN ISO 20326:2021-01 (D) 
 
 
Elastische Bodenbeläge - Spezifikation für Fußbodenpaneele/Fügeanordnung für 
lose Verlegung (ISO 20326:2016 + Amd 1:2020); Deutsche Fassung EN ISO 
20326:2018 + A1:2020 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
!Europäisches Vorwort der Änderung A1" ........................................................................................................ 4 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 5 
!Vorwort der Änderung Amd 1" ............................................................................................................................ 6 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 7 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 7 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 8 
4 Anforderungen ...................................................................................................................................................... 9 
4.1 Anforderungen an Fußbodenpaneele ............................................................................................................ 9 
4.2 Allgemeine Anforderungen an die Oberschicht .......................................................................................10 
4.2.1 Resteindruck ........................................................................................................................................................10 
4.2.2 Farbechtheit bei künstlichem Licht ..............................................................................................................10 
4.2.3 Härte einer Elastomer-Oberflächenschicht ...............................................................................................10 
5 Klassifizierung .....................................................................................................................................................10 
5.1 Allgemeine Anforderungen an die Klassifizierung ..................................................................................10 
5.2 Klassifizierungsanforderungen an die Oberschicht ...............................................................................13 
5.2.1 Allgemein ..............................................................................................................................................................13 
5.2.2 Linoleum-Oberschicht ......................................................................................................................................13 
5.2.3 Elastomer-Oberschicht .....................................................................................................................................13 
5.2.4 Polyvinylchlorid-Oberschicht ........................................................................................................................13 
5.2.5 Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit erhöhtem Gleitwiderstand der Oberschicht ..........................13 
5.2.6 Oberschicht auf Basis synthetischer Thermoplaste ................................................................................13 
5.2.7 Kork-Oberschicht ...............................................................................................................................................13 
5.2.8 Heterogene Polyurethan-Oberschicht .........................................................................................................13 
6 Markierung, Kennzeichnung und Verpackung .........................................................................................14 
6.1 Kennzeichnung und Etikettierung ................................................................................................................14 
6.2 Verpackung ..........................................................................................................................................................14 
Anhang A (normativ)  Bestimmung der Ebenheit ..................................................................................................15 
Anhang B (normativ)  Bestimmung der Fugenöffnungen und Höhenunterschiede zwischen 

Fußbodenpaneelen ............................................................................................................................................18 
Anhang C (normativ)  Bestimmung der Maßänderungen durch Veränderung der relativen 

Luftfeuchte ............................................................................................................................................................20 
Anhang D (normativ)  Bestimmung der Verbindungsfestigkeit mit einer 

Zugfestigkeitsprüfmaschine ...........................................................................................................................22 
Anhang E (normativ)  Prüfbericht ...............................................................................................................................24 
Anhang F (informativ)  Wahlfreie Eigenschaften ...................................................................................................25 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................26 
 


		2026-05-11T04:38:20+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




