
 

   - 1 -

DIN EN ISO 5470-2:2021-11 (D) 
 
 
Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung des 
Abriebwiderstandes - Teil 2: Martindale-Abriebprüfgerät (ISO 5470-2:2021); Deutsche 
Fassung EN ISO 5470-2:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 7 
5 Prüfgeräte und Materialien ............................................................................................................................... 7 
6 Probekörper ........................................................................................................................................................... 9 
6.1 Verfahren 1 — Probekörper in Probenhaltern .......................................................................................... 9 
6.2 Verfahren 2 — Probekörper auf dem Abriebtisch .................................................................................... 9 
7 Konditionieren von Probekörpern und Benetzen des Abriebmittels .............................................. 10 
8 Durchführung ..................................................................................................................................................... 10 
8.1 Verfahren 1 .......................................................................................................................................................... 10 
8.2 Verfahren 2 .......................................................................................................................................................... 12 
9 Beurteilung von Beschädigungen bei Verfahren 1 und 2 ..................................................................... 12 
10 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 13 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 14 
 


		2026-04-17T07:03:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




