DIN EN ISO 23977-1:2022-01 (D)

Kunststoffe - Bestimmung des aeroben Bioabbaus von Meerwasser ausgesetzten

Kunststoff-Materialien - Teil 1: Verfahren mittels Analyse des freigesetzten
Kohlenstoffdioxids (ISO 23977-1:2020); Deutsche Fassung EN ISO 23977-1:2021
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