DIN EN ISO 6186:2023-10 (D)

Kunststoffe - Bestimmung der Rieselfahigkeit (ISO 6186:2023); Deutsche Fassung EN
ISO 6186:2023

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 6
202 0 ) 7
1 ANWeNndUNGSDEreiCh .. ———————————————————— 8
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 8
3 3= o 8
4 KUrzbeSChreibUnNg.....ccoiminsmmsmsnssssmssssmsssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss s smssssnses 8
5 PrUfZEIAte A AR 8
6 Probenvorbehandlung........ciimmmmisssssssss s 10
7 1D 100 ar o 18 10 0 0 10
7.1 AlLGEIMEINES ...ucurucrisiisisrsssess s e e R R SRR AR A SRS RS RE R RE R R SRR AR RERE SRR R SRR AR AR R SRR RS 10
7.2 R ) ) ) T . 10
7.3 R0 9 221 1L 1T 11
8 Angabe der ErgebniSSe ... sttt s ssassasnasnssaes 11
9 o0 3107 J ool L 12
Bilder

1357 o 0 Tl o 11 0 (ol 1) 9
Tabellen

Tabelle 1 — Maf3e deS TIriCHTETrS ... s s s 10



		2026-06-09T08:53:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




