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DIN EN ISO 4608:2024-02 (D) 
 
 
Kunststoffe - Vinylchlorid (VC)-Homopolymere und Copolymere für allgemeine 
Anwendungen - Bestimmung der Weichmacheraufnahme bei Raumtemperatur (ISO 
4608:2023); Deutsche Fassung EN ISO 4608:2023 
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