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Kunststoffe - Qualitaitsempfehlungen und Grundlagen fiir Spezifikationen fiir die
Verwendung von Kunststoffrezyklaten in Produkten - Teil 4: Polyethylenterephtalat
(PET); Deutsche Fassung EN 18064-4:2025

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiinsmsaisssnssissssnssssssnssssssssnsssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sesssas nss sassssesssas snsssassnsssasasss 6
D0 1T L3 L D 8
1 ANWendungshereiCh. ... ———————————————————————— 10
2 JAVEOD o 0 T U e e ) 10
3 Begriffe und ADKUIZUNZEN ... sssssssssssssassnasssassnssaes 10
3.1 5770 1 (. 10
3.2 ADKUTZUINZEI cuutiuiarrsessssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssss sssssssss sessasssesssnssssessssssnsssassssnses 11
4 Kategorisierung von Polyethylenterephthalat(PET)-Anwendungen und -Anforderungen...... 11
5 Auswahl der Eigenschaften fiir Polyethylenterephthalat(PET)-RezyKlate........oonnsisninsincnannns 11
6 Typischer Bereich fiir Merkmale von Produktfamilien ... 11
7 Bezeichnung von Polyethylenterephthalat(PET)-RezyKlaten .......cummmmsmmsmssmsssmsssssssssssssssssssassnss 11
Anhang A (informativ) Kennzeichnende Eigenschaften von Polyethylenterephthalat-Rezyklat......... 13
A1l Allgemeine und zusitzliche kennzeichnende Eigenschaften........cocunnn, 13
A.2 Bezeichnung von Polyethylenterephthalat-RezyKIlaten ... 13
W N R 1) 14 =) 0 o L 13
A W07 20 D F 1 1= 1 T 2 (ol G 14
2 W20 T D F: 1) 1 B 2 0Tl 14
S W2 S D F: 1) 4 B 2 0Tl G 14
W ST D F 1153 1 T 2 (ol 15
W W2 ST D F: 1) 4 B 2 0Tl G 17
A.2.7 Bezeichnungsbeispiele ... ——————- 17
Anhang B (informativ) Typische Werte fiir Produktfamilien........ccuu: 20
00 LTc) s LD 010 0N T 25
Tabellen
Tabelle A.1 — Standardform fiir die Bezeichnung thermoplastischer Werkstoffe...........ccouousnsesnsnsnsnans 13
Tabelle A.2 — Kennbuchstaben fiir Fiill- und/oder Verstirkungsstoffe im Daten-Block 2..........c.ceuuene. 14
Tabelle A.3 — Kennbuchstaben im Daten-BlocK 3. 15
Tabelle A.4 — Fiir die Viskosititszahl im Daten-Block 4 verwendete Codenummern..........omssenas 16
Tabelle A.5 — Fiir den Zugelastizititsmodul verwendete Codenummern im Daten-Block 4................. 16
Tabelle A.6 — Beispiel fiir die Bezeichnung eines thermoplastischen
PolyethylenterephthalatWerKkstoffs ... 18
Tabelle A.7 — Weitere Beispiele fiir die Bezeichnung von PET-RezyKlaten ........ccccuvnnnnisissssssssnsnans 19
Tabelle B.1 — Richtwerte fiir Rezyklate aus PET ... 21



		2026-06-28T14:16:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




