DIN EN ISO 6383-1:2004-10 (D)

Kunststoffe - Folien und Bahnen - Bestimmung der Reil3festigkeit - Teil 1: Hosenreil3-

Verfahren (ISO 6383-1:1983); Deutsche Fassung EN 1SO 6383-1:2004
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Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen
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