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DIN EN 986:2006-03 (D) 
 
 
Textile Bodenbeläge - Fliesen - Bestimmung der Maßänderung infolge der Wirkungen 
wechselnder Feuchte- und Temperaturbedingungen und vertikale 
Flächenverformung; Deutsche Fassung EN 986:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens......................................................................................................4 
3.1 Maßänderung .........................................................................................................................................4 
3.2 Vertikale Flächenverformung, Liegeverhalten ...................................................................................4 
4 Prüfgerät.................................................................................................................................................4 
4.1 Maßbeständigkeit ..................................................................................................................................4 
4.2 Vertikale Flächenverformung...............................................................................................................4 
5 Probenahme und Vorbereitung  der Messproben..............................................................................5 
5.1 Fliesen mit Abmessungen ≤ 500 mm ..................................................................................................5 
5.2 Fliesen mit Abmessungen > 500 mm ..................................................................................................5 
6 Konditionierung.....................................................................................................................................5 
7 Durchführung.........................................................................................................................................5 
7.1 Ausgangsmessungen ...........................................................................................................................5 
7.1.1 Vertikale Flächenverformung...............................................................................................................5 
7.1.2 Maßbeständigkeit ..................................................................................................................................5 
7.2 Behandlungszyklus...............................................................................................................................5 
8 Auswertung der Ergebnisse.................................................................................................................6 
8.1 Maßbeständigkeit ..................................................................................................................................6 
8.2 Vertikale Flächenverformung...............................................................................................................6 
9 Prüfbericht .............................................................................................................................................6 
 


		2024-04-26T19:44:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




