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DIN EN ISO 20200:2005-10 (D) 
 
 
Kunststoffe - Bestimmung des Zersetzungsgrades von Kunststoffmaterialien unter 
nachgebildeten Kompostierungsbedingungen mittels einer Prüfung im 
Labormaßstab (ISO 20200:2004); Deutsche Fassung EN ISO 20200:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens......................................................................................................6 
5 Künstlicher Feststoffabfall ...................................................................................................................6 
6 Kompostierungsreaktor........................................................................................................................7 
7 Prüfverfahren .........................................................................................................................................7 
8 Überwachung des Kompostierungsprozesses ..................................................................................9 
9 Anzeigeparameter .................................................................................................................................9 
10 Beendigung der Prüfung und Messung des Zersetzungsgrades ..................................................10 
11 Berechnung des Zersetzungsgrades ................................................................................................10 
12 Auswertung..........................................................................................................................................11 
13 Gültigkeit der Prüfung.........................................................................................................................11 
14 Prüfbericht ...........................................................................................................................................12 
 


		2026-06-24T23:08:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




