
 

 - 1 -

DIN EN 12373-9:1999-02 (D) 
 
 
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Anodisieren - Teil 9: Messung der 
Abriebfestigkeit und der Abriebzahl von anodisch erzeugten Oxidschichten durch 
Abriebprüfung mit einem Schleifscheiben-Prüfgerät; Deutsche Fassung EN 12373-
9:1998 
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