
 
 - 1 - 

DIN EN 12384:1999-03 (D) 
 
 
Kupfer und Kupferlegierungen - Bestimmung der Federbiegegrenze von Bändern; 
Deutsche Fassung EN 12384:1999 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ..........................................................................................................................................................  2                                       
1    Anwendungsbereich  ................................................................................................................................. 3                            
2    Normative Verweisungen  ......................................................................................................................... 3                       
3    Definitionen  ................................................................................................................................................ 3                                 
4    Allgemeine Grundlagen  ............................................................................................................................ 4                        
5    Angaben zur Prüfung  ................................................................................................................................ 4                          
6    Prüfgerät .....................................................................................................................................................  4                                    
6.1 Allgemeines  ............................................................................................................................................... 4                                
6.2 Auflager ......................................................................................................................................................  5                                   
6.3 Belastungsklaue  ........................................................................................................................................ 5                            
6.4 Belastungsgewicht ....................................................................................................................................  5                          
6.5 Bleibende Durchbiegung  .......................................................................................................................... 5                     
7    Proben ........................................................................................................................................................  6                                       
7.1 Allgemeines  ............................................................................................................................................... 6                                
7.2 Anzahl  ......................................................................................................................................................... 6                                     
7.3 Kennzeichnung ........................................................................................................................................... 6                              
7.4 Bestimmung der Dicke  ............................................................................................................................. 6                       
8    Durchführung der Prüfung  ....................................................................................................................... 6                     
8.1 Allgemeines  ............................................................................................................................................... 6                                
8.2 Bestimmung des Elastizitätsmoduls  ....................................................................................................... 7          
8.3 Bestimmung der Federbiegegrenze  ........................................................................................................ 7            
9    Präzision des Verfahrens  ......................................................................................................................... 8                     
10  Prüfbericht .................................................................................................................................................  8                                 
Anhang A (normativ) Bestimmung der Federbiegegrenze  ......................................................................... 9                              
Anhang B (informativ) Literaturhinweise ..................................................................................................... 11 
 


		2026-06-28T16:42:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




