DIN EN I1SO 8993:2010-12 (D)

Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bewertungssystem fiir
Lochkorrosion - Richtreihenmethode (ISO 8993:2010); Deutsche Fassung EN ISO
8993:2010

Inhalt Seite
Yo o o 3
1 AnwendungsbereiCh ... ————————— 4
2 Begriffe v ——————————— 4
3 BewertungSVerfahren ... csssrr e sr s sssn e e s s e e s ssme e e e s e s s sannne e e e e e s nnnnmnnnnees 4
3.1 Probenvorber@itUuNg ... s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s e s e s s s s s s s nnssssnsnsnsnsns 4
3.2 Bestimmung der Richtreihenbezeichnung ..........ccccciiiiiii 5
4 Angabe der ErgebniSSe ... s s s nnnn 6
5 Prifbericht ... ————————— 6
LiteratUrhinWeiSe ......ccccuiiiiiiiiin e 14



		2026-05-11T19:06:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




