
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 8502-3:2014-06 (D) 
Erscheinungsdatum: 2014-05-02 
 
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit - Teil 3: Beurteilung von Staub auf 
für das Beschichten vorbereiteten Stahloberflächen (Klebeband-Verfahren) (ISO/DIS 
8502-3:2014); Deutsche Fassung prEN ISO 8502-3:2014 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 

Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 6 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 6 

3 Begriffe ................................................................................................................................................... 6 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 6 

5 Geräte und Prüfmittel ............................................................................................................................ 7 

6 Durchführung ......................................................................................................................................... 7 

7 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 9 

Anhang A (informativ)  Durch Federkraft belastete Walze ........................................................................... 10 
 


		2024-05-02T06:53:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




