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Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestandigkeit gegen Fliissigkeiten - Teil 4:
Tropf-/Fleckverfahren (ISO/FDIS 2812-4:2017); Deutsche und Englische Fassung
FprEN ISO 2812-4:2017

Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting
methods (ISO/FDIS 2812-4:2017); German and English version FprEN ISO 2812-
4:2017

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsnsaisssnssisssssnsssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sesssassnss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
20 a0 o 4
1 AnWendungshereiCh. ... —————————————————————————— 5
2 V0D o 4T U ] e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 Kurzbeschreibung......ss s 5
5 L) - 6
6 o LT LT 1 A =) 6
7 50 (0] 0 =3 1T 1 14 U, 6
8 o0 0T 07 1) 0] B T 6
8.1 101 0 o 6
8.2 Vorbereiten und BeSChiChten ... s 6
8.3 Dicke der BeSChiCHEUNG .....cocvvrcsmmmmsmmsmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssss s ssss s s ssssssssssesssss s s s sesesms s e ses 6
9 1D 100018 10 0 0 6
9.1 Konditionierung der Probenplatten ... 6
9.2 PrifbedinGUNZeNn..... 6
9.3 37T 0 100 10110 7
9.3.1 Verfahren A — Waagerechte Probenplatte.........ummmmmmssssssssssssssssns 7
9.3.2 Verfahren B — Schriggestellte Probenplatte ... 7
10 3y o ) L o 7
11 o0 1 VA 1 0 7
12 o0 01T {01 e 8
Anhang A (informativ) Beispiele fiir Priffsubstanzen ..., 9
N1 LD 0 11



		2024-05-03T03:02:05+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




