
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 11127-3:2019-10 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2019-08-30 
 
Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Prüfverfahren für nichtmetallische Strahlmittel - Teil 3: Bestimmung der scheinbaren 
Dichte (ISO/DIS 11127-3:2019); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11127-
3:2019 
 
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - 
Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of 
apparent density (ISO/DIS 11127-3:2019); German and English version prEN ISO 
11127-3:2019 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Prüfmittel ................................................................................................................................................................ 5 
5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 5 
6 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 
7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 
8 Auswertung ............................................................................................................................................................ 6 
9 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 7 
Anhang A (informativ)  Internationale Normen für nichtmetallische Strahlmittel ...................................... 8 
 


		2024-05-05T17:47:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




