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Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Härte von Beschichtungen durch Testen mit 
Bleistiften (ISO/FDIS 15184:2019); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 
15184:2019 
 
Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test (ISO/FDIS 
15184:2019); German and English version prEN ISO 15184:2019 
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