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Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Abbildungsschärfe (Grad der Schärfe von 
reflektierten oder durchscheinenden Bildern) (ISO 20266:2018); Deutsche und 
Englische Fassung prEN ISO 20266:2020 
 
Paints and varnishes - Determination of image clarity (degree of sharpness of 
reflected or transmitted image) (ISO 20266:2018); German and English version prEN 
ISO 20266:2020 
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