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Bandbeschichtete Metalle - Priifverfahren - Teil 8: Bestandigkeit gegen
Salzspriihnebel; Deutsche und Englische Fassung prEN 13523-8:2023

Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog); German
and English version prEN 13523-8:2023
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