
 

   - 1 -

E DIN 55901:2023-12 (D) 
Erscheinungsdatum: 2023-11-17 
 
Trockenstoffe für Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Metallgehaltes von 
Mehrmetall-Trockenstoffen 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Reagenzien ............................................................................................................................................................. 4 
5 Aufarbeitung (Aufschluss der Probe) ............................................................................................................ 4 
6 Durchführung ........................................................................................................................................................ 5 
7 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 5 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 6 
 


		2024-05-15T12:02:46+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




